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40417l, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгогралской обл., ул.Сryленческая,8
тел. (8,И2) 50-62-8З, 50-б2-8l, 50-62-87

пдспорт кдчЕствд.тчl 9/ о, 5/ / / "?-/
на кирпич керамический одинарный, пустотелый

рядовой по ГОСТ 5З0-2012

условное обозначение: Кр-р-пу 250 х 120 х б5l1 НФ t 1'Йца t /2qГосТ 530-2012

Техническая характ€ристика: одинарный с вертикальными отверстиями,
изютовлеЕныи методом <<жесткой> экструзии.

Кол-во oтгp5rrKeнrrbш
цздеJIип

.Щата отгрузкп Потребптель:

наименование показателя [Iормативный
показатеJtь

Результат
анализа

Водопоглощение, Yо не менее 6 /4'
Масса кг не нормируется яr,76 F
Удельная эффективная активность
естсствеttных радионукJIидов, Бк/кг

не более 370 Глина- ll8,3
Счпесь - 69.0

Группа по теплотсхничоской эффекгивности Коэффиrrиеrг
теплопроводности

Св. 0,3б до Ц4б
Вт /{м х.С)

Условно-
эффективные

Класс средней плотности при средней
плопlости

l2l0 - 1400 кг/мз

1,4

Марка по морозостойкости F не менее 25
уаа

Пустотность, 9/о более 1З ЭЭ, Ж/
CKopocf ь_\ч альной абсорбшии воды,
кг/(м',tиЪ'l \

не менее 0,10 4зэ
м"еYрде,чЖ М не менее

l00 /аъ
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кр-р-пу 250 х 120 х б5l1 нФ /2?},ц /zlrост 5з0-2012
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