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ПАсПоРТ кАЧЕсТВА JftJ 1 о, j , ае{, //
на кирпич керампческий одиЕарныЙ, пустотелый лицевой

по гост 530-2012

Условное обозначение: КР-л-пу 250 х 120 х б5ll НФ ty'И t,a t 1@гост 530-2012

ТехническаЯ характерисТика: одинарный с вертикальными отверстиrIми,
изготовленный методом кжесткой> экструзии.

Партия J{ir Кол-во отгру}tенflых
изде.rrий

ffaTa отгрузки Потребитепь:

тветствует КР-л-пу 250 х 120 х б5l1 ЕФ

ль
п/п

наименование показат€ля Нормативный
показатель

Результат
апализа

1 Водопоглощецие, о/о
не менее 6,0 ./а, ?

z. Масс4 кг не нормируется ,r, ?5€
з. удельная эффективная активность

€стественных радионуклидов, Бtс/кг
не более З70 Глина- I 18,3

Cylecb - 69,0
4. Группа по теIlлотехнической

эффективности
при кJIассе

средней IUIотности
1.4

Условно-
эффективные

5. класс средней гшотности при средней
IIЛОТНОСТИ

1210 - 1400 кг/мз

|,4

6. Марка по морозостойкости F не менее 50
-/ё2 2

7. Пустотность, О/о
более 1З 5g.е

8. Скорость начальной абсорбции вольц
кг(м2,мин)

не менее 0,10 и
не более 3,00 4а?

9. Марка прочности М не менее
l00 r'{T
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